ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

1.Методика определения центрального соотношения челюстей, ошибки и методы устранения при изготовлении полных съемных протезов.
2.Причины поломок съемных пластмассовых зубных протезов по вине врача, техника или пациента. Меры их предупреждения.
3.Правила и техника постановки зубов при прогеническом прикусе для изготовления  полных съемных протезов.
4.Правила и техника постановки зубов при прогнатическом прикусе для изготовления полных съемных протезов.
5. Правила и техника постановки зубов при прямом прикусе для изготовления полных съемных протезов.
6. Материалы, используемые для изготовления индивидуальных ложек. Их свойства и методика применения. Техника изготовления индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы.
 7.Правила и техника постановки зубов при ортогнатическом прикусе для изготовления полных съемных протезов.
8. Техника  починки съемного протеза при приварке зуба.
9. Техника  починки съемного протеза при переносе кламмера.
10.Техника  починки съемного протеза при линейном переломе базиса протеза.
11. Техника  выгибания провочного удерживающего кламмера.
12. Физиологическая роль и необходимость восстановления на искусственных зубах таких анатомических образований как экватор, контактные точки, фиссуры  и  бугорки.
13.  Жевательная эффективность несъемных  протезов  и  взаимосвязь  между  моделированием  жевательной  поверхности  и  состоянием  опорных  зубов.
14. Классификация  несъемных протезов по типу конструкции, применяемым  материалам  и  используемой  технологии.
15.  Техника  штамповки  коронок  и  ее  методы.  Аппараты  и  инструменты,  применяемые  для  штамповки.
16. Требования  к  правильно  изготовленной  искусственной  коронке.
17. Показания,  правила  обработки  полостей  и  техника  изготовления  вкладок.
18. Назначение  и  техника  изготовления  металлокерамической  коронки.
19. Назначение  и  техника  изготовления  разборной  комбинированной  модели.
20. Состав  пробы  и  назначение  золотосодержащих  сплавов  в  зубопротезной  технике.
21. Стабилизирующая и ретенционная часть плеча кламмера.
22. Этапы изготовления цельнолитого каркаса бюгельного протеза.
23. Окклюзионная накладка. Стабилизирующая часть опорной конструкции.
24. Окклюзионная накладка. Стабилизирующая часть опорной конструкции.
25. Показания, противопоказания к протезированию бюгельными конструкциями. Недостатки бюгельных протезов.
26. Основные и дополнительные элементы бюгельных протезов.
27. Характеристика  кламмерной системы Нея.
28. Этапы подготовки рабочей модели к дублированию.
29. Дуга. Назначение, границы, правила расположения на верхней и нижней челюсти.
30. Телескопическая система фиксации бюгельных протезов.
31. Пропульсор Мюллемана. Назначение, этапы изготовления.
32. Назначение и этапы изготовления  ортодонтических  коронок, колец, капп.
33. Коронки Катца с направляющей петлей. Назначение, этапы изготовления.
35. Изготовление ортодонтического кламмера Шварца.
36. Каппа Бынина. Назначение, этапы изготовления.
37. Аппарат  Энгля простой  конструкции. Назначение,  состав ,этапы изготовления .
38. Вестибулооральные  пластинки, их принцип  действия и техника изготовления.
39. Накусочная пластинка Катца. Назначение, этапы изготовления.
40. Кламмер Адамса. Назначение, техника изготовления.
41. Съемная пластинка с раздвижным винтом. Назначение и техника изготовления.
42. .Классификация переломов по Ле-Фору.
43. Аппарат Катца.. 
44. Аппарат Курляндского..
45. Техника изготовления головной гипсовой повязки.
1. Показания и противопоказания к протезированию съемными протезами.
Выбор конструкции съемного протеза.
1. Оттискные ложки. Назначение. Стандартные и индивидуальные оттискные ложки.
1. Альгинатные оттискные материалы. Назначение. Свойства.
1. Силиконовые массы. Назначение. Свойства.Классификация восков, применяемых в зубопротезной технике
1. Искусственные зубы. Требование. Назначение. Сравнительная     характеристика пластмассовых и фарфоровых зубов.
1. Сопоставление пластмассы. Определение готовности.
1. Пористость пластмассы. Газовая, гранулярная и пористость сжатия. Меры предупреждения.              
1. Режим полимеризации пластмасс горячего отверждения.
1. Основные и дополнительные признаки центральной окклюзии. Состояние физиологического покоя, его признаки и значение при протезировании.
1. Методика определения центрального соотношения челюстей, ошибки и методы устранения при изготовлении полных съемных протезов.
1. Состав, свойства и применение быстротвердеющих пластмасс в работе зубного техник.
1. Понятие о нейтральной зоне, податливости и подвижности слизистой        оболочки. Их значение в протезировании съемными протезами.
1. Методика получения функциональных оттисков. Требования,   предъявляемые к ним. Окантовка: цель, методика проведения
1. Причины поломок съемных пластмассовых зубных протезов по вине врача, техника или пациента. Меры их предупреждения.
1. Техника загипсовки моделей в окклюдатор и артикулятор после определения центральной окклюзии врачом.
1. Показания и техника изготовления восковых прикусных валиков на пластмассовых базисах.
1. Правила и техника постановки зубов при прогеническом прикусе для изготовления  полных съемных протезов.
1. Правила и техника постановки зубов при прогнатическом прикусе для изготовления полных съемных протезов. 
1. Правила и техника постановки зубов при прямом прикусе для изготовления полных съемных протезов.  
1. Материалы, используемые для изготовления индивидуальных ложек. Их свойства и методика применения. Техника изготовления индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы.
1. Правила и техника постановки зубов при ортогнатическом прикусе для изготовления полных съемных протезов.
1. Техника изготовления двухслойных съемных протезов. Показания и материалы для двухслойных базисов.
1. Техника замешивания и формовки пластмассы, режим полимеризации. Возможные ошибки, их последствия и предупреждение.
1. Клинические и лабораторные этапы изготовления полных съемных протезов.
1. Ошибки, выявляемые на этапе проверки конструкции протеза после постановки искусственных зубов, и методы их устранения.
1. Армировка полных съемных протезов, назначение, этапы изготовления.
1. Методика определения центрального соотношения беззубых челюстей.
1. Техника  починки съемного протеза при приварке зуба.   
1. Техника  починки съемного протеза при переносе кламмера.
1. Техника  починки съемного протеза при линейном переломе базиса протеза.
1. Классификация  дефектов  зубных  рядов  по  Кеннеди.
1. Техника  изготовления съемного протеза  с эластической прокладкой. 
1. Починка съемного протеза с добавлением зуба.
1. Воска,  применяемые  для  изготовления  несъемных  протезов.  Их  свойства  и  состав.
1. [bookmark: _GoBack]Физиологическая роль и  необходимость восстановления  на  искусственных  зубах  таких  анатомических  образований  как  экватор,  контактные  точки,  фиссуры  и  бугорки.
1. Аппараты  и  инструменты,  используемые  при  изготовлении  несъемных  протезов.  Правила  пользования  ими  с  учетом  техники  безопасности. 
1. Жевательная  эффективность  несъемных  протезов  и  взаимосвязь  между  моделированием  жевательной  поверхности  и  состоянием  опорных  зубов.
1. Классификация  несъемных  протезов  по  типу  конструкции,  применяемым  материалам  и  используемой  технологии.
1. Техника  штамповки  коронок  и  ее  методы.  Аппараты  и  инструменты,  применяемые  для  штамповки
1. Правила  обработки  зубов  под  искусственные  коронки.  Их  различия.
1. Требования  к  правильно  изготовленной  искусственной  коронке.
1. Назначение  и  техника  изготовления  комбинированной  коронки.
1. Требования,  предъявляемые  к  зубам,  используемым  как  опорные  для мостовидного  протеза.
1. Классификация  восков,  применяемых  в  зубопротезной  технике.
1. Показания  к  применению  и  разновидности  штифтовых  зубов.
1. Физические  и  химические  свойства  металлов  и  их  значение  в  протезировании.
1. Показания,  правила  обработки  полостей  и  техника  изготовления  вкладок.
1. Техника  паяния,  паяльные  средства ( флюсы) и их  применение.
1. Состав,  свойства  и  применение  покрывных  лаков.
1. Показания  и  этапы  изготовления  пластмассовых  коронок.
1. Техника  изготовления  бюгельных  коронок.
1. Назначение  и  техника  изготовления  золотых  коронок.
1. Устройство  паяльного  аппарата  и  регулировка  пламени  для  паяния.  Правила  техники  безопасности  при  работе.
1. Назначение  и  техника  изготовления  металлокерамической  коронки.
1. Техника  пайки  деталей  зубных  протезов  из  нержавеющей  стали.
1. Назначение  и  техника  изготовления  разборной  комбинированной  модели.
1. Правила  техники  безопасности  при  изготовлении  несъемных  протезов. 
1. Назначение  и  техника  изготовления  металлопластмассовых  коронок.
1. Состав,  свойства  и  применение  припоев  для  нержавеющей  стали  и  золотосодержащих  сплавов.
1. Назначение  и  техника  изготовления  вкладки.  Материалы,  применяемые  для  ее  изготовления.
1. Назначение  и  техника  изготовления  штифтового  зуба.
1. Состав  пробы  и  назначение  золотосодержащих  сплавов  в  зубопротезной  технике.
1. Взаимосвязь  состояния  опорных зубов  и  моделирования  жевательной  поверхности  опорных  коронок  и  тела  мостовидного  протеза.
1. Назначение  и  способы  изготовления  пластмассовой  коронки.
1. Техника  изготовления  цельнолитой  коронки  и  ее  сравнительная  характеристика  со  штампованной  коронкой.
1. Назначение  и  техника  изготовления  консольных  протезов.
1. Устройство параллелометра.
1. Стабилизирующая часть плеча.    
1. Ретенционная часть плеча.
1. Форма и топография дуги протеза на верхнюю челюсть.
1. Форма и топография дуги протеза на нижнюю челюсть.
1. Этапы изготовления цельнолитого каркаса бюгельного протеза.
1. Этапы изготовления паяного каркаса бюгельного протеза.
1. Получение огнеупорной модели.
1. Окклюзионная накладка. Стабилизирующая часть опорной конструкции.
1. Отливка каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели.
1. Отливка каркаса бюгельного протеза по выплавляемым моделям.
1. Показания, противопоказания к протезированию бюгельными конструкциями. Недостатки бюгельных протезов.
1. Основные и дополнительные элементы бюгельных протезов.
1. Кламмера Джексона, Бонвили, Рейхельмана.
1. Дробители нагрузки.
1. Амортизаторы, усилители.
1. Средства фиксации бюгельного протеза.
1. Характеристика I, II типа кламмерной системы Нея.
1. Характеристика III, IV типа кламмерной системы Нея.
1. Характеристика V типа кламмерной системы Нея.
1. Изготовление базисов и постановка искусственных зубов, бюгельного протеза.
1. Требования, предъявляемые к седловидной части каркаса.
1. Дуга. Назначение, границы, правила расположения на верхней челюсти.
1. Дуга. Назначение, границы, правила расположения на нижней челюсти.
1. Особенности применения современных пластмасс при изготовлении бюгельного протеза.
1. Методика изготовления дублирующей модели при изготовлении бюгельного протеза. 
1. Особенности изготовления коронок под бюгельные протезы с замковыми креплениями.
1. Бюгельные протезы. Показания, противопоказания, сравнение с пластиночными и мостовидными протезами.
1.  Телескопическая система фиксации бюгельных протезов.
1.   Места размещения окклюзионной накладки на клыке, премоляре, одиночно стоящем моляре.
1. Этапы подготовки рабочей модели к дублированию.
1.  Характеристика кламмера Бонвиля.
1.  Характеристика кламмера Джексона.
1. Пропульсор Мюллемана. Назначение, этапы изготовления.
1. Назначение и этапы изготовления  ортодонтических  коронок, колец, капп.
1. Аппарат Брюкля. Назначение, этапы изготовления.
1. Коронки Катца с направляющей петлей. Назначение, этапы изготовления.
1. Изготовление регулятора функций Френкеля II тип. Назначение, состав.
1. Аппараты для лечения прогении(мезиального прикуса).
1. Аппарат Гуляевой. Назначение, этапы изготовления и принцип действия.
1. Изготовление ортодонтического кламмера Шварца.
1. Каппа Бынина. Назначение, этапы изготовления.
1. Назначение, этапы изготовления базисной пластинки.
1. Назначение,  состав ,этапы изготовления  регулятора функций Френкеля III тип.
1. Аппарат Крауса. Назначение, этапы изготовления.
1. Аппарат  Энгля простой  конструкции. Назначение,  состав ,этапы изготовления.
1. Назначение и этапы изготовления  открытых активаторов.
1. Ретенционные аппараты. Назначение.
1. Вестибулооральные  пластинки, их принцип  действия и техника изготовления.
1. Накусочная пластинка Катца. Назначение, этапы изготовления.
1. Аппарат Мершона, его назначение и техника изготовления.
1. Аппарат Эйнсворта. Назначение, принцип действия и техника изготовления.
1. Пластинка Шварца с вестибулярной ретракционной дугой. Назначение, этапы изготовления.
1. Кламмер Адамса. Назначение, техника изготовления.
1. Изготовление регулятора функций Френкеля I тип. Назначение, состав, этапы изготовления.
1. Этапы изготовления ортодонтического стреловидного кламмера Шварца.
1. Аппараты для лечения диастемы. Состав, принцип действия.
1. Этапы изготовления коронок Катца с наклонной плоскостью. Назначение.
1. Этапы изготовления кламмера Дуйзингса.
1. Аппараты для лечения прогнатии (дистального прикуса). Техника изготовления.
1. Съемная пластинка с раздвижным винтом. Назначение и техника изготовления.
1. Назначение и этапы изготовления аппарата Курляндского.
1. Каппа Бынина. Назначение,  состав, техника изготовления.
1. Аппарат Хургиной, состав, назначение и  этапы изготовления.
1. Вестибулярные пластинки, их  назначение и техника изготовления.
1. Техника изготовления маски и модели лица.
1. Классификация переломов по Ле-Фору.
1. Классификация челюстно-лицевых аппаратов.
1. Внелабораторные шины. Шина Збаржа.
1. шины Вебера.
1. шины Ванкевич.
1. шины Лимберга.
1. шины Лимберга при лечении переломов челюстей при отсутствии зубов.
1. Аппарат Катца..
1. Аппарат Шура для лечения переломов н/ч.
1. Аппарат Шура для лечения переломов в/ч.
1. Аппарат Курляндского.
1. Техника изготовления протеза при резекции н/ ч в подбородочной области.
1. Назначение и техника изготовления обтуратора по Ильиной-Маркосян.
1. Назначение и техника изготовления обтуратора Кеза (с модификацией по Часовской).
1. Техника изготовления протеза при срединном дефекте неба.
1. Микростомия. Этиология, клиника, лечение.
1. Особенности протезирования при микростомии.
1. Микростомия. Назначение и техника изготовления складного протеза.
1. Техника изготовления протеза с шарниром по Гаврилову.
1. Экзопротезы. Техника изготовления, методы фиксации.
1. Назначение и техника изготовления боксерской шины.
1. Контрактуры. Назначение и техника изготовления аппарата Оксмана для     механотерапии.
1. Контрактуры. Назначение и техника изготовления аппарата Лимбегра для механотерапии.
1. Техника изготовления мостовидного протеза при ложном суставе.
1. Техника изготовления протеза с односуставным шарниром по Оксману.
1. Техника изготовления протеза с двухсуставным шарнирным соединением по Оксману.
1. Неправильно сросшиеся переломы челюстей. Техника изготовления протеза с дублированным зубным рядом. 
1. Техника изготовления головной гипсовой повязки.
1. Техника наложения стандартной шины Васильева.
1. Техника изготовления разборного протеза.
1. Техника изготовления протеза при полном отсутствии зубов и дефекте неба.
1. Классификация переломов по Кабакову.
1. техника изготовления аппарата Бруна.                                                               





